@ Protokot pomiarowy

Data: 2020-09-04 Klient: B+R
Warunki: 25 °C LOT: L076520
Wykonane przez: ALS CODE: J50R40

Parametry zasilania:

Prad [A]: 0.295 Napiecie [V]: 229,85 Moc [W]: 5,1 PF: 0.7534

Parametry migotania:

SVM: 0,0017 PstLM: -

Parametry optyczne:

Temperatura barwowa [K]: 2934 MR: 0,515
Strumien Swietlny [Im]: 668,1 Au’v’: 0,0008
Skutecznos¢ swietlna [Im/W]: 131 x2: 0,4430
Moc promieniowania[W]: 2,055 y2: 0,4083
CRI 84,1
Spektrum:
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Data: 2020-09-04 Klient: B+R
Warunki: 25 °C LOT: L076520
Wykonane ALS CODE: J50R40
przez:
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